
CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO
TBALFL038

Bobina de tubo de aluminio para enfriamiento

TD20150306

Unidad de pedido
Cliente

Nombre del producto

Bobina de aluminio

Número de contrato

24108087-8206

Norma técnica

Estado de la aleación Número de lote mm

1070-O TD20190314 Ф9.525 x WT0. 86

Número de Bobinas Peso (kg) Volumen diámetro interior 
y diámetro exterior mm

1 63 400 & 730

GB/T4437.1-2000

Composición Química

Si Fe Cu Mn Mg Cr

<0.25 <0.4 <0.05 0.05 <0.05

0.13 0.27 0.018 0.012 0.002

Ni Zn Ti Al

<0.05 <0.03

0.026 0.009

Número 
de fusión 

Melt

Elemento

Valor estándar 
Estándar

Valor real

Elemento

Valor estándar 
Estándar

Valor real
Permanencia

Desempeño organizacional y otra estructura o propiedad mecánica

Prueba de 
conexión

Experimento de 
estanqueidad 

al aire

bola de acero sin presión

Resistencia a la 
tracción (G b / Mpa)

Tarifa del Alargamiento
(6/%)

Prueba de Falring

70-76 30-38
sin grietas

Medida Superficie Observaciones

Pase Pase

Resultados de la prueba: Demostramos que este lote de materiales ha sido muestreado, probado y probado de 
acuerdo con la norma GB/T4437.1-2000 y cumple con los requisitos

El contenido anterior está impreso en computadora y escrito a mano, y la modificación no es válida.

Pasó la certificación del sistema de calidad ISO9001

Número de serie: 241080878206


